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Марка Размер, мм Хим. состав, % по массе  

ВА 0,02х10-35х80-250 
W не менее 99,931, примеси не 

более: Al 0,002, Fe 0,009, Ni 
0,004, Ca 0,010, Si 0,004, Mo 

0,040 

  

ВА 0,03х10-35х80-250   

ВА 0,04х10-35х80-250   

ВА 0,05х10-35х80-250   

ВА 0,06х10-35х80-250 
W не менее 99,931, примеси не 
более: Al 0,002, Fe 0,009, Ni 
0,004, Ca 0,010, Si 0,004, Mo 
0,040 

  

ВА 0,07х15-40-х100-250   

ВА 0,08х15-40-х100-250   

ВА 0,09х15-40-х100-250  
 


