
                                      ТУ 48-19-239-88 

                Лента вольфрамовая ВА (плющенка) 

Лента вольфрамовая ВА (плющенка), ТУ 48-19-239-88 

Толщина, мм Ширина, мм Хим. состав, % по массе 

0,95 5,5 
W осн., примеси (не более): Al 0,003, 
Fe 0,010, Ni 0,005, Ca 0,010, Si 0,005, 

Mo 0,040, C 0,008, N 0,001, O 0,003, H 
0,0004 

1 10 

2 3,1 

4 10 


